
Ⅶ 現場見掛け比重試験結果 

                                                            

 図に示す廃棄物が分布する11箇所の代表地点において、設計重量を積算するための現場見掛け

比重試験を実施した。 

 この結果、見掛け比重の範囲は、1,065.6～1,418.8(kg/m3)であり、一般的な土質に比べて約

８０％の比重となっている。 




